
РЕЦЕПТ ЛАТЕКСНОЙ ШПАТЛЕВКИ 

 

 

Вода-                                  21% 

Латекс СНР- 530 -            4 % 

Микрокальцит 60 –       73,6% 

Консервант (Актисайд MV) -    0,15% 

КМЦ -                                 0,95%  

Триполифосфат натрия - 0,3% 

 


